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درون  نهرنگیفلورسانس  و طیف سنجی حاوی رنگینهدینامیک نانومایسل های مروری بر 

 هانانومایسل

 4یسلمان سمیه ،3زهرا یعقوبی ،*و2عباس رهدار ،1محمد الماسی کاشی
 دانشگاه کاشانگروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،  -1

 علوم پایه، دانشگاه زابلدانشکده  گروه فیزیک،  -2

 علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرماندانشکده  گروه شیمی،  -3
 ، تهران، دانشگاه خوارزمیفیزیکدانشکده  -4
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 چکیده
های حاوی رنگینه نانومایسل( بر روی اندازه W=[H2O]/[AOT]) ، ساختار انواع میکروامولسیون و تاثیر مقدار آبکاردر این 

ها با استفاده از ها بررسی شد. نانومایسلرودامین بی و همچنین رفتار طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل

سنتز شدند. نتیجه  42و  22و 7های مختلف  Wدر مقدارAOT میکروامولسیون آب در روغن در حضور سورفکتانت آنیونی 

 ضریب نفوذکه  نشان داد (DLSاستفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیک )  ها حاوی رنگینه بانانومایسلمطالعه دینامیک 

باشد. مطالعه رفتار فلورسانس رنگینه رودامین بی درون می W وابسته به مقدار هامایسلنانو و اندازه هیدرودینامیکی  تجمعی

ها ان داد که میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه رودامین بی در نانومایسلها با استفاده از دستگاه فلورسانس نشنانومایسل

متفاوت بودن به  بود که  =W 22و  42ها با خیلی بیشتر از میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه در نانومایسل=W 7 با

 شود.نسبت داده می 12از  و بیشتر های کمتر W ها در نانومایسل شکل

.نانومایسل ، آبقطرات کسر جرمی نانو ،رسانسئوفلو بی،  رودامین ،دینامیکیپراکندگی نور  های کلیدی:واژه

a.rahdarnanophysics@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:     

 22/13/2298تاریخ چاپ:    28/12/2298تاریخ پذیرش:    32/23/2291تاریخ دریافت: 
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