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 02/00/0088تاریخ چاپ:        80/08/0088تاریخ پذیرش:     82/82/0088تاریخ دریافت: 

 

اپوکسیهای نوچندسازهید بر سینتیک تخریب گرمایی  ناگرافن اکسا هایهصفح مطالعه اثر نانو  

 *2،1 محمدرضا کلایی و 1محمدحسین کرمی
 تهران واحد تهران جنوب، ، دانشگاه آزاد اسلامیپلیمردانشکده مهندسی شیمی و -1

 ران، تهواحد تهران جنوب مرکز تحقیقات نانو، دانشگاه آزاد اسلامی -2
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 کیدهچ
در  یعیاست کهه کهاربرد وسه گرماسخت یهابسپار نیاز مهمتر یکی بیو تخرحرارتی به، مقاومت در برابر تنش  با توجهرزین اپوکسی 

و طهو  یی دمهاهای اپوکسی، محدوده نانو چندسازه تخریب رزین اپوکسی و سینتیک مطالعهبا  دارد. یبسپار یهاها و چندسازهپوشش
در  یریاز به کهارگ پیشمواد را  یمهندسان است که دوام حرارت یبرا یابزار ی سینتیک تخریبلسازمد. می شود مشخص ستمیعمر س
 فراورده طراحی شده می شود. بررسی پراکنش ، مقدار درصد وزنی، نوع تیفیکو ها نهیهز کاهش ، که منجر بهدکنیم ینیبشیپ صنعت

چهار عامل مهم در بررسی پایداری گرمایی نانو چندسهازه ههای اپوکسهی در ید، افن اکساگر هایهصفحفرآیند تولید و نسبت منظر  نانو
ههای گهرافن اکسهاید اصهلا  و نانوصفحهگرافن اکساید های به اثر نانوصفحه ،حضور نانو صفحات گرافن اکساید است. در این پژوهش

 پوکسی پرداخته شده است.شده بر ریخت شناسی، ویژگی مکانیکی، پایداری گرمایی  و سینتیک تخریب رزین  ا
 

 گهرافن اکسهاید اصهلا  شهده، رزیهن اپوکسهی، سهینتیک تخریهب، هایهصفحاکسید گرافن،  نانو  هایهصفحنانو کلمات کلیدی : 

 .آنالیز گرما وزن سنجی مدلسازی،
 

 

 

 
 
 
 

های آبینقاط کوانتمی، عوامل موثر،سنتز، محیط های کلیدی:واژه

 

mohammad.kalaee@gmail.com  :ایمیل نویسنده مسئول    
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 نام نمونه
دمای بیشینه 

 )c)oتخریب

درصد وزنی 

 ذغال باقیمانده

 22/11 833 رزین اپوکسی

درصد وزنی  1/0اپوکسی درحضور 
 گرافن اکساید صفحه ها نانو 

892 00/11 

 0/0اپوکسی درحضور  چندسازهنانو 
گرافن   صفحه ها درصد وزنی نانو 

 اکساید
891 22/11 

 1اپوکسی درحضور  چندسازهنانو 
گرافن  صفحه ها درصد وزنی نانو 

 اکساید
833 50/15 

 0/1اپوکسی درحضور  چندسازهنانو 
گرافن   صفحه ها درصد وزنی نانو 

 اکساید
833 23/15 
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