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77/03/70373تاریخ چاپ:     77/77/7033تاریخ پذیرش:     72/30/7033تاریخ دریافت:  

گیری از از صفحات الکترونیکی به کمک روش شیمیایی با بهرهبازیابی نانو ذرات طلا 

 کاهنده سولفات آهن

 2، امیر باقری گرمارودی1*وبخش، علیرضا فیض1علیرضا فتوت
 .یران، تهران ، ا ی، دانشگاه آزاد اسلام یواحد تهران مرکز یه،دانشکده علوم پا یمی،گروه ش-1

 .یرانا ین،، قزو ینیامام خم یالملل یندانشگاه ب یه،ه علوم پادانشکد یمی،گروه ش-2

 

 

 علیرض

 علوم پایه، واحد تهران کزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران 

 دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران -2

 پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران استادیار گروه علوم -3

 
 

-

 چکیده
های الکترونیکی هستند که به وفور در صنایع قابل دستیابی دارای ماده طلا به صورت فروان، صفحهیکی از منابع رایج 
تواند در یک ذره با خاصیت الکترونیکی و رسانای الکتریکی است که با تغییر عاملیت سطح آن و اندازه ذرات می هستند. طلا،

توان گفت، تغییر خواص طلا موجود در استفاده شود. به عبارتی می زیستیکاربردهای متفاوتی همچون پزشکی، مهندسی و 
به شکلی که با انتقال اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر، نسبت سطح به  دهد،صفحات الکترونیکی با تغییر اندازه ذرات رخ می

های ساختاری ذرات طلا موجود در صفحات الکترونیکی تغییر کرده و بهبود حجم افزایش خواهد یافت و بر همین اساس، ویژگی
ها، به کمک روش طلا موجود در آن خواهد یافت. به منظور استخراج نانو ذرات طلا از صفحات الکترونیکی، صفحات تهیه و

، 1های انجام شده همچون طیف سنجی فروسرخشیمیایی در حضور اسید هیدروکلریک و کاهنده سولفات آهن استخراج شد. آزمون

ذره طلا، در مقیاس نانومتر از استخراج مناسب و بهینه نانوتاییدی بر  1، میکروسکوپ الکترونی روبشی1ایکس پرتو سنجی طیف

نانومتر را داشته است. همچنین، طراحی  08درصد و حداقل اندازه ذرات  08ت الکترونیکی ضایعاتی با بازده استخراج بیش از صفحا
 ذره طلا عنوان کرده است.نانورا به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار در بازیابی  آزمایش، دما، نوع اسید، محیط واکنش و 

 

های آبیامل موثر،سنتز، محیطنقاط کوانتمی، عو های کلیدی:واژه

ali.fb1973@yahoo.com : ایمیل نویسنده مسئول  
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