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 پوریا متولیان

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان
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 Yttrium Aluminium Garnet 

  

                                              
2
 Czochralski method 

 چکیده
تری پیدا  های اخیر نیاز به طراحی، تولید و توسعه نانومواد سنتزی، ابعاد وسیع دههکاربردهای نوین مهندسی موجب شده است که در 

عنووان پایودارترین    ساختار مکعبی از گروه گارنت به (آلومینیوم گارنت )کند. یکی از مواد کریستالی سنتزی مهم، ترکیب ایتریم
هوای سواتع    در کاربردهایی مانند میزبان لیزرهای حالت جامود،  فاز از سه فاز موجود در سیستم ایتریم آلومینیوم، جهت استفاده 

هوای مورداسوتفاده جهوت سونتز      تورین رو   . از رایو  آید و حتی جواهرات به شمار میها  کامپوزیتکننده نور سفید، مواد فلورسانت، 
های اخیور ماالعوات زیوادی     ل در سالبه همین دلیهای سنتز حالت جامد، سل ژل و... اشاره کرد.  توان به رو  پودرهای گارنت می

های اخیور سونتز نوانو     صورت گرفته است. در پژوهش حاضر نیز به بررسی و تحلیل رو  های سنتز نانو پودرهای  روی رو 
 ایم.  تولید و شناسایی بهتر این نوع از مواد مهم و پرکاربرد در صنعت پرداختهجهت  پودرهای 
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1
 Sol-gel processing 

2
 Hydroxide coprecipitation 

3
 Homogeneous precipitation 

4
 Glycothermal treatment 

5
 Spray pyrolysis 

6
 Combustion synthesis 
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