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  پوسته-های سنتز نانوذرات با ساختار هستهمطالعه انواع روش

  *معصومه بهروزه، علی ایزدبخش
گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

  
 

                                              
1
Agglomeration  

 

 چکیده
های سطح هستند که نقش اصلی را ایفا باشد. در یک نانوساختار، این اتمپوسته می-یکی از ساختارهای مهم نانوذرات، ساختار هسته

عملکردی مستتقیم ندارنتد. بته وستیله ستنتز نتانومواد بتا         گیرند نقشهایی که در مرکز یک نانو توده قرار میکنند و معمولاً اتممی
هتا بتا   سازگاری، آب دوستی یا آب گریزی سطحی و نیتز پیونتد آن  توان زیستهای مختلف، میپوسته با ترکیب-ساختارهای هسته

های اخیر در ایتن  فتپوسته و پیشر-های مختلف سنتز نانوساختارهای هستههای زیستی را بهبود بخشید. در این مقاله روشمولکول
گیری نرم }ماننتد مایستل   گیری سخت )رسوب بخار شیمیایی(، قالبهای ساخت شامل استفاده از قالبزمینه بیان شده است. روش

های جدیدتر استتفاده از  ژل، دندریمر و روش-ها، سل)میکروامولسیون متعارف(، مایسل معکوس )میکروامولسیون معکوس(، وسیکل
 .نده )جانشینی گالوانیکی( مورد بحث قرار گرفته استهای فداشوقالب
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 HAuCl4   pH=  ،mg/mL    mL 

 pH=  ،mg/mL  
 h  

 1
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NiCl2   mL   mL  

 Brij-30  mL  
  mL  M  NaBH4  

 
 NiCl2  NaBH4NiCl2

                                              
1
 Sodium tetrahydridoborate 
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Hydrolysis 

3
Precipitation 

4
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Chloroauric Acid Tetrahydrate  
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Song 

4
 Mesoporous silica 

5
Cetyltrimethylammonium bromide 
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Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate 
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PVP 
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 Polyol 

2
Water-Equivalent  

3
Chelate  
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Silver nitrate  
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Alayoglu 
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Sol-Gel 

3
Watre Condensation 

4
Alcohol Condensation  

5
Erogel  

6
Aerogel  
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̈

http://www.wikipedia.org/
http://edu.nano.ir/
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