
 ود و پنجاه(، شماره 1397) چهاردهمدنیای نانو، سال 

 

 

 

72 

  
صلنامه 

ف
IS

C
 

ن
ی ایرا

ن نانو فناور
انجم

 
 

و یای نان دن
 

-روابط کرامرز توسطبررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم 
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3، زهرا دهقانی2، رسول ملک فر2، سید ارسلان حبیبی جزین*1مرضیه ندافان
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 چکیده
نانو پودرهای تیتانات باریم از طریق فرآیند واکنش حالت جامد و به کارگیری ترکیباات و ماواد    در این تحقیق، تهیه و مشخصه یابی

و 1200°، 1100°اولیه تهیه شده از معادن داخلی موجود در کشور مورد بررسی قرارگرفته است. نانوپودر تیتانات باریم در دماهای 

 و ساختار و ریخت شناسی پاودر سانتز شاده، از رور پارار اشاعه ایکا       تهیه شدند. به منظور شناخت فازهای موجود،  °1300
کرونینگ ضریب شکست و ضریب خاموشی نمونه هاا  -میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. با استفاده از روابط کرامرز

شاود.   تار مای  تیتانات باریم نزدیک دهد با افزایش دما، فازهای موجود در پودرها به فاز بدست آمد. نتایج پرار اشعه ایک  نشان می
دهد. باا افازایش    الکترونی روبشی، ساختار نانو ذرات تشکیل دهنده پودر مورد نظر را نشان می تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ

 دمای کلسینه شدن و تشکیل کامل فاز تیتانات باریم، مدهای طولی و عرضی فونونی نوری نمونه ها کاهش یافت.

کرونینگ-کرامرز ،تیتانات باریم، رور واکنش حالت جامد ، ضریب شکست، ضریب خاموشی لیدی:های کواژه

m.nadafan@sru.ac.ir   :لوئسم هدنسیون لیمیا
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