
 (1397چهاردهم )دنیای نانو، سال 

 

 
 

 

77 

 
ن

را
ای

ی 
ور

فنا
و 

نان
ن 

جم
 ان

ی
یج

رو
ی ت

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

 
 

نو ی نا
نیا د

 

و سلول  یتپرواسکا یدیخورش ی: سلول هایدیخورش یسلول ها یدبر نسل جد یمرور

 یحساس شده با نقاط کوانتوم یدیخورش یها

 
 *منصور نادری نیا، زهرا اعلایی ورنوسفادرانی

 ، نجف آباددانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد برق،مهندسی دانشکده 
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 چکیده
توجه زیادی را به عنووا  یوم محلوول سورم بورای       مواد آلی و غیر آلی پرواسکایت های خورشیدی، محلولدر نسل سوم سلول

توا  با ملرف انوریی کو ،   برخلاف صفحات سیلیکونی، صفحات پرواسکایت را می های خورشیدی به خود جلب کرده است.سلول

های خورشویدی نطهوه کوانموومی    بدو  نیاز به تجهیزات پیچیده و تنها در چند مرحله تولید کرد. همچنین در سال های اخیر سلول

بورای دسومیابی    .های الکمرونیکی دارندکلوئیدی پمانسیل بالایی برای تردیل شد  به یم منرع انریی کارآمد و سرم برای دسمگاه

هوا را از لایوة جامود نطواط     که الکمرو   می کلوئیدی، لایة انمطال الکمروذیر و پربازده نطاط کوانموپهای خورشیدی انعهافبه سلول

. اسومفاده از  ها باید از بین برودکند، باید در دمای پایین پردازش شود و همچنین بازترکیب بین لایهکوانمومی کلوئیدی اسمخراج می

پذیری و سوازااری و  شیدی موجب بازدهی بالا، هزینه ک ، پایداری بالا، پردازشهای خورنطاط کوانمومی در طراحی و ساخت سلول

برای توسعه افزاره های خورشیدی با عملکرد بالا، مسائل زیادی وجوود دارنود    شوند؛ها با محیط زیست میپذیری این سلولانعهاف

یت هست. در این مطاله پیشرفت های مخملفی در که احمیاج به عنوا  کرد  بر مرنای تجاری سازی سلول های خورشیدی پرواسکا

زمینه سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی نطهه کوانمومی مرور شده است و چالش های مخملوف و خووا    

 سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی نطهه کوانمومی بررسی شده است.

 سوم، پرواسکایت، نطاط کوانمومیسلول خورشیدی نسل  های کلیدی:واژه
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