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 چکیده
عملکیردی اکسید تیتانیم جهت بهبود خصوصییاتی ، ساخت حسگر رطوبتی بر پایه نانوذرات پایدار فاز آناتاز دیپژوهشاین  از هدف
و  ندشیدسینت   آب گرمیاییاکسید تیتانیم بیا رو  . برای این منظور، نانوذرات دیاستهمچون حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی آن 
-میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دی بار تهیه شده، مشخصات ساختاری نانوساختا سپس

نانوذرات تهیه شیده بیه رو  تهیه حسگر رطوبتی  برای. هستندnm 072ابعاد میانگین هایی با اکسید تیتانیوم سنت ی به شکل کره
نشان داد که حساسیت حسگر تهیه شده فیاز آناتیاز  پژوهش هاییافتهد. شنشانی ای لایهای بر روی مدار الکترود شانهنشانی تیغهلایه

آل پیشین که مبتنی بر فاز روتییل است که در مقایسه با نمونه ایده RHHumidity/RairR 98/80%/، %02-89در بازه رطوبت نسبی 
گییری شید کیه ثانیه انیدازه 5/0و  0تیب زمان پاسخ و بازگشت این حسگر به تر ،درصد بهبود یافته است. همچنین80و آناتاز است 
 .برابری داشت 7و  80ترتیب بهبود های پیشین بهنسبت به نمونه

 

 ذرات اکسید تیتانیمذرات اکسید فل ی، فاز آناتاز، نانوحسگر رطوبتی، نانو های کلیدی:واژه

  g.kiani@tabrizu.ac.ir ایمیل نویسنده مسئول:
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1 Zhi Chen 
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3 Titanium dioxide nanoparticles 
4 Cellulose nanocrystals 
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5 Switching 
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